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WÄRMEBEHANDLUNGSVERFAHREN

ADI-Härten X

Aluminium Lösungsglühen X X X X X X X X X

Anlassen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Aufkohlen von Stahl X X X X X X X X X X X X X X X

Aufsticken von Stahl X X X

Auslagern X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ausscheidungshärten X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Bainitisieren X X X X X X

Borieren X

Brünieren X X X X X X X

Carbonitrieren X X X X X X X X X X X X X X X

CVD-Beschichten X

Einsatzhärten X X X X X X X X X X X X X X X X X

Flammhärten X X X X

Flammlöten X X X X

Gasnitrieren X X X X X X X X X X X X

Gasnitrocarburieren X X X X X X X X X X X X X

Glaskugelstrahlen X X X X X X X X X

Glasperlenstrahlen X X X X X X X X X X X X

http://www.bodycote.com
http://www.brtec.eu/
www.burgdorf-kg.de
http://www.demir-lab.ch
www.durinox.ch
www.eta.ch
http://www.feintool.com/
http://www.haertereiarbon.ch/
http://www.gerster.ch/
http://www.haertereiniggli.ch/
http://www.haerterei-reinhard.ch/
http://www.hschmidag.ch/
http://www.haerterei.ch/
http://www.ionbond.com/
http://www.imbach.com/
www.inductoheat.eu
http://www.indulaser.ch/
http://www.laubscher-praezision.ch/
http://www.lb-log.ch/materialpruefung
http://www.lingenhoele.at/
http://www.listemann.com/
http://www.rieter.com/
www.matexpert.ch
http://www.moorschaden.ch/
www.mubea.ch
http://www.owt.ch/
http://www.pyrodur.ch/Pyrodur_AG_Harterei_Warmebehandlung/
www.qualitech.ch
http://www.fertigungszentrum.biz/
www.safed.ch
www.stooss.com
http://www.schneeberger.com/
http://www.suisse-tp.ch
http://www.whb-klingnau.ch
www.wbcag.ch
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Glühen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Glühen unter Wasserstoff X X X

Härten / Salzbad X X X X X

Härten / Schutzgas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Härten / Vakuum X X X X X X X X X X X X X X X

Härten von rostfreien Werkstoffen X X X X X X X

Hartlöten / Vakuum X X X X X

Hartlöten / Schutzgas X X X X X X X

Induktionshärten X X X X X X X X X X X

Induktivlöten X X X X

Laserhärten X X X X

Laserauftragsschweissen X X

Lösungsglühen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Manganphosphatieren X

Nikotrieren X X X X X X X X X

Nitrieren X X X X X X X X X X X X X

Nitrieren mit Nachoxidation X X X X X X X

Nitrocarburieren X X X X X X X X X X X X X X X

Normalglühen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Oxinitrieren X X X X X X X X X

Pa-CVD Beschichten X
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Phosphatieren X X X

Plasmanitrieren X X X X X

PVD-Beschichten X X

Quettenhärten X X

Randschichtenhärten X X X X X X X X X X X X

Rekristallisationsglühen/

Schutzgas
X X X X X X X X X X X X X X X

Sandstrahlen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Schutzgasglühen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Schwärzen X X X X X X

Spezialverfahren X X X X X X

Spannungsarmglühen/ Schutzgas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Tenifer X X X X

Thermisch Beschichten X X

Tiefkühlen X X X X X X X X X X X X X X X

Vergüten X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Warmauslagern X X X X X X X X X X X X X X X

Weichglühen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Zinkphosphatieren X X X X

Zweifrequenzhärten X X X X
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VOR- UND NACHBEHANDLUNGSVERFAHREN

Strahlen X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Richten X X X X X X X X X X X X X X X X

Polieren X X X X

Entfetten X X X X X X X X X X X X X X X

Beizen X X X X X

Trowalisieren X X X X X X

ZERTIFIZIERUNGEN

IATF/TS 16949 X

ISO 17025 X

ISO 9001 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ISO 14001 X X X X X X X X X X

ISO/TS 16949 X X

ISO 13485 X X X

EN/AS 9100 X X X X X

NADCAP X

OHSAS 18001 X X X X X

PRÜFUNGSVERFAHREN

Abschreckmittel-Prüfung X X X X

http://www.bodycote.com
http://www.brtec.eu/
www.burgdorf-kg.de
http://www.demir-lab.ch
www.durinox.ch
www.eta.ch
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http://www.haertereiarbon.ch/
http://www.gerster.ch/
http://www.haertereiniggli.ch/
http://www.haerterei-reinhard.ch/
http://www.hschmidag.ch/
http://www.haerterei.ch/
http://www.ionbond.com/
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www.inductoheat.eu
http://www.indulaser.ch/
http://www.laubscher-praezision.ch/
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Farbeindring-Prüfung (PT-Pr.) X X X X X X X X X X

Härteprüfung nach Brinell X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Härteprüfung nach Rockwell X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Härteprüfung nach Vickers X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Koerzitivfeldstärken-Messung X X X X

Kohlenstoff-Infrarot-Analyse X

Korrosionstest

(Stromdichte-potentialkurve)
X X X X X X

Laboruntersuchungen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Magnetpulverprüfung (MT-Pr.) X X X X X X X X X X X

Magnetrissprüfung X

Materialprüfungen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Materialanalysen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Schadensuntersuchungen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Spektralanalyse X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Teilesortierung mittels

Wirbelstrom
X X X X

Zerstörungsfreie Prüfungen X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Zerstörungsfreie Bestimmung der

Einhärtetiefe mittels Ultraschall

(DS,SHD)

X X

http://www.bodycote.com
http://www.brtec.eu/
www.burgdorf-kg.de
http://www.demir-lab.ch
www.durinox.ch
www.eta.ch
http://www.feintool.com/
http://www.haertereiarbon.ch/
http://www.gerster.ch/
http://www.haertereiniggli.ch/
http://www.haerterei-reinhard.ch/
http://www.hschmidag.ch/
http://www.haerterei.ch/
http://www.ionbond.com/
http://www.imbach.com/
www.inductoheat.eu
http://www.indulaser.ch/
http://www.laubscher-praezision.ch/
http://www.lb-log.ch/materialpruefung
http://www.lingenhoele.at/
http://www.listemann.com/
http://www.rieter.com/
www.matexpert.ch
http://www.moorschaden.ch/
www.mubea.ch
http://www.owt.ch/
http://www.pyrodur.ch/Pyrodur_AG_Harterei_Warmebehandlung/
www.qualitech.ch
http://www.fertigungszentrum.biz/
www.safed.ch
www.stooss.com
http://www.schneeberger.com/
http://www.suisse-tp.ch
http://www.whb-klingnau.ch
www.wbcag.ch
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BERATUNG / CONSULTING / SCHULUNG

Beratung / Consulting / Schulung X X X X X X X X X X X

http://www.bodycote.com
http://www.brtec.eu/
www.burgdorf-kg.de
http://www.demir-lab.ch
www.durinox.ch
www.eta.ch
http://www.feintool.com/
http://www.haertereiarbon.ch/
http://www.gerster.ch/
http://www.haertereiniggli.ch/
http://www.haerterei-reinhard.ch/
http://www.hschmidag.ch/
http://www.haerterei.ch/
http://www.ionbond.com/
http://www.imbach.com/
www.inductoheat.eu
http://www.indulaser.ch/
http://www.laubscher-praezision.ch/
http://www.lb-log.ch/materialpruefung
http://www.lingenhoele.at/
http://www.listemann.com/
http://www.rieter.com/
www.matexpert.ch
http://www.moorschaden.ch/
www.mubea.ch
http://www.owt.ch/
http://www.pyrodur.ch/Pyrodur_AG_Harterei_Warmebehandlung/
www.qualitech.ch
http://www.fertigungszentrum.biz/
www.safed.ch
www.stooss.com
http://www.schneeberger.com/
http://www.suisse-tp.ch
http://www.whb-klingnau.ch
www.wbcag.ch

